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Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw

Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajeé Polski
Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr VI
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr VIl

Wymagania wstepne

Budownictwo komunikacyjne

Egzamin (TAK/NIE)

NIE

Liczba punktéw ECTS 5
Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia Iat;iourr?}to- projekt inne
studia
Liczba godzin | stacjonarne: 30 30 30
w semestrze | studia
niestacjonarne: 20 20 20




EFEKTY UCZENIA SIE

Sym- Odniesienie do
Kategoria bol Efekty ksztatcenia efektow
efektu kierunkowych
Wo1 Zna klasyfikacje nawierzchni drogowych oraz wymagania B1_WO09
stawiane tym nawierzchniom.
. W02 |Zna materiaty stosowne w drogownictwie drogowym. B1_W08
Wiedza B1 W18
Zna technologie wykonywania poszczegdlnych warstw B1 W12
W03 | nawierzchni drogowej (podbudowy, warstwy wigzacej B1_W13
i Scieralnej).
uoL Potrafi korzysta¢ z podstawowych norm oraz wytycznych B1 U13
zwigzanych z budownictwem drogowym.
Umiejetno- uo2 Potrafi zapr_ojektowa(; poszczegolne warstwy konstrukcji B1 Ul1l4
sci naW|e.rzchn| drogong. . _
Potrafi przeprowadzi¢ podstawowe badania w celu iden- B1_U23
U03 | tyfikacji gruntow oraz kruszyw uzywanych w mieszan-
kach mineralno-asfaltowych.
KO1 Potrafi pracowaé samodzielnie i wspotpracowaé w zespo- B1_KO01
Kompeten- le nad wyznaczonym zadaniem.
cje spotecz- [ oo [ Jest odpowiedzialny za rzetelnosé uzyskanych wynikow. B1 K02
ne - — —
K03 | Formutuje wnioski i opisuje wyniki prac wiasnych. B1_K04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma ‘s
. . Tresci programowe

zajec
Klasyfikacja nawierzchni drogowych.
Klasyfikacja gruntu w aspekcie materiatu podtoza drogowego i materiatu warstw kon-
strukcyjnych.
Klasyfikacja kruszyw stosowanych w drogownictwie.
Charakterystyka podbudéw drogowych w aspekcie materiatowym — klasyfikacja,
technologia wykonania.

wyktad Lepiszcza drogowe. Modyfikatory i stabilizatory asfaltu i mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zasady projektowania i wykonawstwa. Charaktery-
styka betonu asfaltowego, mieszanki mastyksowo grysowej SMA, asfaltu lanego.
Proces produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wymagania dotyczgce nawierzchni drogowych. Ocena parametrow eksploatacyj-
nych.
Optymalizacja sktadu mieszanki mineralnej z betonu asfaltowego, mieszanki mastyk-
su grysowego, asfaltu porowatego oraz asfaltu lanego.

projekt Walidacja laboratoryjna sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej. Dopuszczalne odchy-

lenia od skfadu projektowanego (symulacja produkcji).

Kompleksowy projekt mechanizacji rob6t drogowych.

laboratorium

Zapoznanie sie z zasadami BHP w laboratorium.

Badanie przydatnosci materiatdw do wykonania stabilizacji gruntu (wapnem
lub cementem) w zaleznosci od wiasciwosci gruntow.

Projekt receptury gruntu stabilizowanego cementem / wapnem z okre$leniem iloSci
potrzebnych skfadnikow.




Wykonie zarobéw prébnych wraz z pielegnacijg prob.

Badanie mieszaniny gruntowo- cementowej/wapiennej z okre$leniem

przydatnosci i przeznaczeniem na warstwy konstrukcyjne w aspekcie ich

parametréw mechanicznych.

Badania przydatnosci kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych. Projekt

mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR1-2.

Wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz przygotowanie probek w warunkach
laboratoryjnych.

Oznaczenie podstawowych wtasciwosci fizycznych, mechanicznych oraz odpornosci
na dziatanie wody i mrozu.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny

wo1 X X X
w02 X X X
w03 X X
uo1 X X X
uo2 X X
uo3 X X X
K01 X X X
K02 X X
K03 X X X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rm’il Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wykfad zaliczenie z oceng | Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium pisemnego.

laboratorium

zaliczenie z oceng

Oddanie poprawnie wykonanych sprawozdan oraz uzyskanie

co najmniej 50% punktow z kolokwium pisemnego.

projekt

zaliczenie z oceng

Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z kazdego projektu.




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Obciazenie studenta ngi(tta
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|p|siwicjL|P|S h
© | studiow 30 30 | 30 20 20 | 20
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 2 |2 h
Razem przy bezposrednim udziale
£ nauczyciela akademickiego 96 66 n
Liczba punktéw ECTS, ktora student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 3.8 2,6 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
S studenta 29 59 h
Liczba punktéw ECTS, ktérag student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,2 2,4 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
£ o charakterze praktycznym 83 83 U
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 3,3 3,3 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obciazenie praca stu-
9. denta 125 125 h
10, Punkty ECTS za n.mdu‘I o 5 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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